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Rubber and plastics hoses and 
tubing — Measurement of flexibility 
and stiffness —
Part 1: 
Bending tests at ambient temperature
Tuyaux et tubes en caoutchouc et en plastique — Mesurage de la 
flexibilité et de la rigidité —
Partie 1: Essais de courbure à température ambiante
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