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Fibre-reinforced plastic composites — Determination of 
apparent interlaminar shear strength by short-beam method 

TECHNICAL CORRIGENDUM 1 

Composites plastiques renforcés de fibres — Détermination de la résistance au cisaillement interlaminaire 
apparent par essai de flexion sur appuis rapprochés 

RECTIFICATIF TECHNIQUE 1 

Technical Corrigendum 1 to ISO 14130:1997 was prepared by Technical Committee ISO/TC 61, Plastics, 
Subcommittee SC 13, Composites and reinforcement fibres. 

                               

Page 1, Clause 2 

Update the normative references as follows: 

 Replace ISO 1268:1974 by ISO 1268 (all parts), Fibre-reinforced plastics — Methods of producing test 
plates, and delete the footnote. 

 Replace ISO 5893:1993 by ISO 5893:2002, Rubber and plastics test equipment — Tensile, flexural and 
compression types (constant rate of traverse) — Specification. 

Page 2, Definition 4.1 

Replace “It is calulated from the relationship given in 10.1” by “It is calulated from Equation (1) in 10.1”. 
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