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NORME SENEGALAISE

Ciment: Méthode d'essais des cendres volantes Partie 1 -
Détermination de la teneur en oxyde de calcium libre

Norme CEDEAO adoptée comme norme sénégalaise conformément au règlement
es normes de

la CEDEAO.

Description thésaurus international :
ciment, méthode d essai,
cendre volante, teneur,
oxyde de calcium libre
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