
Glass in building — Vacuum insulating 
glass —
Part 3: 
Test methods for evaluation of 
performance under temperature 
differences
Verre dans la construction — Vitrage isolant à lame de vide —
Partie 3: Méthodes d’essai pour l’évaluation des performances en cas 
de différences de température
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