
© ISO 2016

Determination of the resistance 
to cryogenic spillage of insulation 
materials —
Part 1: 
Liquid phase
Détermination de la résistance des matériaux d’isolation thermique 
suite à un refroidissement cryogénique —
Partie 1: Phase liquide

INTERNATIONAL 
STANDARD

ISO
20088-1

First edition
2016-09-15

Reference number
ISO 20088-1:2016(E)



Pour plus d'infos, merci de nous contacter.

Association Sénégalaise de Normalisation
4 Avenue Jean Jaurès, Immeuble El Hadj Omar DIA, 6 ème Etage
Dakar - SENEGAL

Tel: +221 33 829 58 25

Email: asn@asn.sn

mailto:asn@asn.sn

