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Peintures et vernis — Détermination 
de la résistance des revêtements aux 
impacts de cailloux —
Partie 3: 
Essai de choc simple par corps 
percutant en vol libre
Paints and varnishes — Determination of stone-chip resistance of 
coatings —
Part 3: Single-impact test with a free-flying impact body
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