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Revêtements métalliques et non métalliques — Mesurage de 
l'épaisseur — Méthode par rétrodiffusion des rayons bêta  

RECTIFICATIF TECHNIQUE 1 

Metallic and non-metallic coatings — Measurement of thickness — Beta backscatter method 

TECHNICAL CORRIGENDUM 1 

Le Rectificatif technique 1 à l'ISO 3543:2000 a été élaboré par le comité technique ISO/TC 107, Revêtements 
métalliques et autres revêtements inorganiques, sous-comité SC 2, Méthodes d’essai. 
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Paragraphe 5.1, 2e alinéa, 3e ligne, lire: 

il est souvent utile d’exprimer l’écart-type en pourcentage du comptage, c’est-à-dire 100 /X X , ou 100 / X . 
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Figure A.1: les isotopes doivent être indiqués contre chaque courbe; de haut en bas, ce sont: 

Ru-106 
Sr-90 

Bi-210 
Ti-204 

Pm-147 
C-14 
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