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Soudage par résistance par points, par 
bossages et à la molette — Méthode pour 
la détermination de la résistance de 
transition sur l'aluminium et sur l'acier 

Resistance spot-, projection- and seam-welding — Method for 
determining the transition resistance on aluminium and steel material 
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