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Peintures et vernis — Évaluation par 
imagerie optique des défauts des 
surfaces revêtues — 
Partie 3: 
Évaluation du décollement et de la 
corrosion autour d'une rayure 

Paints and varnishes — Evaluation of defects on coated surfaces using 
optical imaging — 

Part 3: Evaluation of delamination and corrosion around a scribe 

 



Pour plus d'infos, merci de nous contacter.

Association Sénégalaise de Normalisation
4 Avenue Jean Jaurès, Immeuble El Hadj Omar DIA, 6 ème Etage
Dakar - SENEGAL

Tel: +221 33 829 58 25

Email: asn@asn.sn

mailto:asn@asn.sn

