INTERNATIONAL ISO
STANDARD 9891

First edition
1994-12-15

Determination of carbon content in
uranium dioxide powder and sintered
pellets — High-frequency induction
furnace combustion —
Titrimetric/coulometric/infrared absorption
methods

Détermination de la teneur en carbone dans la poudre et les pastilles
frittées de dioxyde d'uranium — Combustion dans un four électrique a
induction — Méthodes par titrimétrie/coulométrie/absorptiométrie
infrarouge
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