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Rigid PVC pipes — Differential scanning 
calorimetry (DSC) method —

Part 2:
Measurement of the enthalpy of fusion of 
crystallites

Tubes rigides en PVC — Méthode utilisant la calorimétrie différentielle à 
balayage —

Partie 2: Mesurage de l'enthalpie de fusion des cristallites
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