
Paints and varnishes — Coating 
systems for wind-turbine rotor 
blades —
Part 6: 
Determination and evaluation of ice 
adhesion using centrifuge
Peintures et vernis — Matériaux de revêtement pour pales de turbines 
éoliennes —
Partie 6: Détermination et évaluation de l'adhésion de la glace à 
l'aide d'une centrifugeuse
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