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Bâtiments et ouvrages de génie 
civil — Détermination du tachage 
des supports poreux par les mastics 
utilisés dans les joints —
Partie 2: 
Essai sans compression
Buildings and civil engineering works — Determination of the 
staining of porous substrates by sealants used in joints —
Part 2: Test without compression
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